VIDRACO MOLEANOS GRAO GROSSO

DESCRICAO MACROSCOPICA

Calcario cinzento-esbranquigado e creme claro, de
tendéncia oolitica, calciclastico e bioclastico, com algumas
pontuacdes escuras dispersas

UTILIZACAO RECOMENDADA

Pavimentos e revestimentos de paredes, de preferéncia
interiores; cantarias

Resisténcia mecanica a compressao

Resisténcia mecanica a compressao apos teste de gelividade

Resisténcia mecanica a flexado

Massa volimica aparente

Absorcdo de agua a P. At. N
Porosidade aberta

Coeficiente de dilatacao linear térmica
Resisténcia ao desgaste

Resisténcia ao choque: altura minima de queda
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917 Kg/cmz
930 Kg/cm?
144 Kg/cm?
2478 Kg/m?
3,07 %
7,62 %
3,1 X106 perc C
3,5 mm
35-40 cm



